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Marque commerciale :

Description sommaire

Nature de l'essai :

Classement :

Ce procès verbal att€ste uniquement des câractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pôs des

caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits âu sens des articles L 115-27
à L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation.

Champs-sur-Marne, le 18 mars 2014
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Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classem€nt ou de l'ensemble procès-verbal de
classement et rapport d'essais annexé,
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PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'a.rêté du 21 novembre 2oo2 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement

Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'lntérieur (arrêté du 05,/O2l59 modifié)

No RA14-OO50

Matériau présenté par

valable 5 ans à compter du 18 mars 2014

: JO]NT DUAL SAS
Parc de Sans-Souci
100 allée des Ormeaux
69760 LIMONEST- FRANCE

CAOUTCHOUC DUAN]T M2 NO]R IGNIFUGE

: Feuille souple à base de polychloroprène ignifugé et de
cha rges.

Epaisseur mesurée : environ 2,60 mm.
Masse surfacique mesurée : environ 3,71kg/m2.
Coloris : noir.

Essai au brû leu r électrique

M2
Durabilité du classement (Annexe 2 - Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais No RA14-0O5O annexé.

Chef du Laboratoire

Nicolas ROURE
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